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Szakvélemény
az FV-Plast a.s. (Cseh Koztarsasag) altal gyartott sziirke szini RA 130E
polipropilén alapanyagu FV-Plast PP-R csérendszer (csdvek és szerelvények)

ivovizellatas és hasznalati melegviz-ellatas teriiletén torténo alkalmazasarol

Ikt.sz.: 6182/2014 OKI
2014. aprilis 25.

Forgalmazo (kérelmezd) neve. INPIPE Kift.

cime:
Cim: 1097 Budapest Kén utca 6.

Gyartd: FV-Plast a.s.
Cim: Bartlova 2791/17 A, 193 00 Praha 9 — Horni
Pocernice, Cseh Koztarsasag

Forgalmazni kivant Sziirke szinii RA 130E polipropilén alapanyagi FV-Plast

termékek neve. anvaga:

PP-R csérendszer (csovek és szerelvények)

Az ivovizzel érintkez0 részek anyaga: polipropilén

Alapanyaga: RA 130E polipropilén (gyarto: Borealis AG;

Ausztria)
Mérettartomany: s 2
¥ Nincs korlatozva
Alkalmazasi teriilet: Ivévizellatas és hasznalati melegviz-ellatas (max. 80 °C )

A kérelmezd (INPIPE Kft.) a fentebb nevesitett sziirke szinit RA 130E polipropilén alapanyagi
FV-Plast PP-R csérendszert (csoveket és szerelvényeket) szeretné az ivovizellatds ¢és hasznalati

melegviz-ellatas teriiletén forgalmazni, ezzel kapcsolatban kérte ki véleményiinket.

A szakvéleményezéshez sziikséges dokumentumokat a kérelmezd rendelkezésiinkre bocsatotta,

valdsagtartalmukért a bekiildo felel.
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A dokumentumok attanulmanyozasa soran megallapitottuk, hogy a csérendszer szerelvényei nem

tartalmaznak beépitett gumi vagy mas alapanyagl tomitd anyagokat.

Az altalunk elvégzett migracids vizsgalatok és azok menete:

A vizsgalatokhoz a kérelmezd (INPIPE Kft.) rendelkezésiinkre bocsatotta a kérdéses termékek

mintadarabjait (13 mm belsé atmérojii csoveket), melynek azonossagaért a bekiildo felel.

Termékleirds: sziirke szinli, merev csovek

Az elvégzett vizsgalatok a kovetkezok:

Eloaztatas Vizsgalat A migracios vizekbdl meghatarozott
paraméterek
- 1 oras folydvizes mosatas Mintadarabok aztatisa 80°C-on |- TOC (a kioldodott szervesanyag

- 24 Oras aztatas a vizsgalati | desztillalt vizben és csapvizben
hoéfokokon (80°C-on csapvizben

¢és desztillalt vizben) Naponkénti vizcsere,
- 1 6ras folydvizes mosatas Mintavétel az 1., 2., 6., ill.
napokon

9

tartalomra jellemzd Osszes szerves
széntartalom)
és
- Organoleptikus tulajdonsagok (iz, szag)

A vizsgalati eredményeket a mellékelt vizsgalati jegyz6konyvekben (V.1239/2014)

adjuk meg.

Vizsgdlati eredmények és értékelésiik:

A 80"C-on végzett aztatasok soran: a desztillalt vizes migracids vizsgélat esetében csak

kismértékii szervesanyag (TOC) kioldddast tapasztaltunk a vak értékekhez képest. A csapvizes aztatasos

vizsgalat esetében a kezdeti napokon (1. és 2. napokon) valamivel nagyobb TOC kioldodast tapasztaltunk

a vak értékekhez képest, mint a desztillaltvizes tesztelés soran. A TOC kioldodasok mindkét esetben (a

desztillalt vizes és csapvizes vizsgalatoknal is) a 6. napra csokkentek. Vizsgaltuk a mintak organoleptikus

tulajdonsagait is. Amely soran mindkét esetben az 1., 2, és 6. napos aztatovizeken egyarant idegen szag

megjelenését tapasztaltuk a vak mintakhoz képest, amely idegen szag a 9. napos aztatovizeken mar nem

volt érzékelhetd. Idegen iz a mintak 9. napos migracios vizeiben nem volt érzékelhetd.

A kioldhatd TOC vizsgalati eredményeket értékelve a mg/L-ben mért értékeket a német

Kunststoffe und Trinkwasser (KTW) ajanlasok alapjan az aztatasnal alkalmazott feliilet-viztérfogat arany

. ’ 2 . . roor ,
ismeretében mg/m-xnap dimenziora szamitottuk at.
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A mintak kioldhaté szerves anyag (TOC) mennyisége az aztatas soran a 6. napra mindkét estben (a
desztillalt vizes és csapvizes vizsgalatoknal is) az alkalmazott (a 80 mm-nél kisebb belsd atmérdji

csovekre vonatkozo) hatarérték (a 2,5 mg TOC/ m*xnap (KTW) hatarérték) ala csokkent.

Az elvégzett vizsgalatok jelenleg nem terjedtek ki a potencialis biofilm képzddéssel Osszefliggd
paraméterek pl. asszimilalhato szerves szén (AOC), ill. bioldgiailag hozzaférhetd szerves szén (BDOC)
meghatarozasara. Ezen paraméterek vizsgalatara a jovOben az European Acceptance Scheme (EAS),

illetve a harmonizalt vizsgalati modszerek bevezetésekor sziikség lesz.

Szakmai vélemény:

A fentiek alapjan az FV-Plast a.s. (Cseh Koztarsasag) altal gyartott sziirke szinii RA 130E
polipropilén alapanyagi FV-Plast PP-R csérendszer (csovek és szerelvények) ivovizellatas ¢és

hasznalati_melegviz-ellatas teriiletén térténd alkalmazast, nyilvantartasba vételét (max 80 °C) az

alabbi feltételek betartasa mellett javasoljuk:

1. A forgalmazd koteles a felhasznalot tajékoztatni az alabbiakrol:

Az érintkez0 viz homérséklete a 80°C-ot nem haladhatja meg.

A tisztitasi, ill. fertdtlenitési utasitast (beleértve az alkalmas fertdtlenitdszer megnevezését is)
a gyartdnak, ill. forgalmazdonak egyértelmiien a vasarlé tudomasara kell hoznia!

A termékek tisztitisa/fertStlenitése soran hasznalt vegyszerek bejelentésére, nyilvantartasba vételére,
ill. engedélyeztetésére vonatkozodan a 201/2001 (X.25.) Kormanyrendeletben, illetve a 38/2003. (VIL.7)
ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendeletben leirtak a mérvadoak.

Az elkésziilt csbrendszert hasznalatbavétel eldtt legalabb két napra ivovizellatas esetén
ivovizzel, illetve hasznalati melegviz-ellatas esetén hasznalati melegvizzel fel kell tolteni.
Az 6blitévizet a csatornaba kell engedni, az oblitovizet haztartasi célra felhasznalni nem

szabad. Csak ezutan szabad megkezdeni a termékek rendeltetésszer(i hasznalatat.

Olyan teriileten, ahol a talaj olajos, benzines vagy olddszeres szennyezettsége valdszini
(iizemanyag tolt6 allomas, szereld miihely, vegyi tizem, stb.) a terméket nem szabad hasznalni.
2. A nyilvantartasba vétel kizardlag az Orszagos Kornyezetegészségiigyi Intézethez (OKI-hoz)
benyujtott dokumentacioval megegyezd, az OKI altal bevizsgalt mintadarabokkal azonos

mindségli termeékekre vonatkozik.
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Szakvéleményiink kizardlag kozegészségiigyi vonatkozasi, nem jelenti a termék, illetve
technolégia egyéb (miszaki, gazdasagi) szempontbdl torténé elbiralasat és nyilvantartisba vételét /

bejelentését.

A nyilvantartasba vételt szakvéleményiink alapjan, a 201/2001 (X.25.) Kormanyrendelet szerint az
Orszagos Tisztifdorvosi Hivataltol kell kérniiik. Szakvéleményiink feliilvizsgalat nélkiil a kiadastol
szamitott egy évig érvényes. A feliilvizsgalatot a bejelentdnek kell kezdeményeznie az OKI-nal a
nyilvantartasba vételtél szamitott 5 éven beliil. (A feliilvizsgalati szakvéleményezési eljaras soran

mindség-ellendrzés céljabol sor keriilhet a termék egyszeriisitett ellendrz6 vizsgalatara is.)

Szakvéleményiink kizardlag teljes terjedelmében hasznalhato fel, illetve masolhatd!

7\ M P k.. R G | = S (;f (?/
Dr. \Vargha Marta Brodmann Tibor Ledefne yenge Lllla
osztalyvezetd szakmai ellen6rzés témafelelos




Orszagos Kornyezetegészségiigyi Intézet

Vizbiztonsagi szakmai teriilet
1097 Budapest Albert Florian ut 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839.
Kozpont: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1173 Telefax: (1) 215-0148
E-mail: vizosztaly@oki.antsz.hu

A NAT altal NAT-1-1391/2012 szamon akkreditalt vizsgalé laboratérium.
ViZKIOLDASI VIZSGALATI JEGYZOKONYVE

Megbiz6 neve és cime: INPIPE Kft.
Cim: 1097 Budapest Kén utca 6.

Szakvélemény iktatoszama: OKI 6182/2014 A jegyz6konyv oldalszama: 2

Mintak iktatoszama: V.1239/2014

A mintadarabok megnevezése: Sziirke szinii RA 130E polipropilén alapanyagt FV-Plast PP-R

csorendszer (csovek és szerelvények)

A mintak gyartéja: FV-Plast a.s.
Cim: Bartlova 2791/17 A, 193 00 Praha 9 — Horni Pocernice, Csehkdztarsasag

Alapanyagok megnevezése:

Polipropilén: RA 130E polipropilén (gyartd: Borealis AG; Ausztria)

Vizsgalat kezdete: 2014.04.01. Eredménykiadas datuma: 2014.04.25.

Vizsgalati koriilmények:

Aztatott feliilet: - Aztatott cs6 belsd Aztatéviz térfogat: -
atmérdje: 13 mm

Elokezelés: 1 ora folyamatos 6blités Erintkezési id6: 9x24 6ra | Aztatas héfoka: 80 °c
+1 x 24 6ras eldaztatas + 1 ora
folyamatos 6blités

A vizsgalati médszereket az akkreditalt laboratériumok mindéségiigyi kézikonyve tartalmazza.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.

A bekiildott mintak azonossagaért a megbizo felel!

A vizsgalati jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhato!




1. nap utan

Kémiai vizsgalatok eredménye

Desztillalt viz

vakproba

vizsgalat

vakproba

V.1239/2014;

Csapviz

vizsgalat
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Also mérés
hatar

TOC mg/L
TOC m g/mzxnap

0,63

1,42

1,53

2,89

Szag

2. nap utan

negativ

vakpréba

pozitiv

vizsgalat

negativ

vakproba

pozitiv

vizsgalat

TOC mg/L
TOC mg/m°xnap

0,58

1,30

1,52

2,85

6. nap utan

negativ

vakproba

pozitiv

vizsgalat

negativ

vakproba

pozitiv

vizsgalat

mg/L

2
mg/m°xnap

0,46

0,82

1,27

1,81

9. nap utan

negativ

vakproba

pozitiv

vizsgalat

negativ

vakproba

pozitiv

vizsgalat

Szag

negativ

negativ

negativ

negativ

V4

negativ

*: kisebb, mint a kimutatasi hatar

nk = nem mérhet6 kioldodas

LnéGYL, Budapest, 2014. aprilis 25.
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